
Diagnóstico Quantitativo da Geração do Resíduo de 
Gesso 

ETAPA VOLUME                                  
(% massa inicial) 

Extração ausência de dados 

Beneficiamento - calcinação 10% a 15% 

Beneficiamento - gesso 
acartonado 

2,5% 

Beneficiamento - componentes ausência de dados 

Aplicação - revestimento 30% a 40% 

Aplicação - gesso acartonado 12% 

Aplicação - blocos gesso 5% 

Aplicação - componentes ausência de dados 

Demolição ausência de dados 
FONTE: PINHEIRO  (2011) 
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